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Protokol o zkoušce þ. 654/2020 
 
 
 

Poþet stran protokolu: 3 Poþet vêtiskĤ: 3 

Poþet pĜtloh: 0 Vêtisk þtslo: 1 

 

Objednavatel zkouãky: OBROKOV s.r.o., Šanov 269, 671 68 

PĜedmČt zkouãky: Filtraþní materiál Meltblown Ofil2x33Elsta6 

Nizev zkouãky: Zkoušky podle ČSN EN 149+A1 

PĜevzett vzorku: 8. 9. 2020 

Zkouãky provedeny: 11. 9. ± 14. 9. 2020 

Protokol vystaven: 15. 9. 2020 

 
   

 
Pracovntk oprivnČnê k podpisu protokolu: 
 
 

  
 
 
 

««««««««««« 

  Ing. Lukiã ZavĜel 
vedouct VÒBP-ZL 

 
 
 
RozdČlovntk:   1. objednavatel 

2. archiv laboratoĜe  

  3. sekretariit VÒBP-ZL 

 
 
 
 
Vêsledky zkouãek se têkajt pouze pĜedmČtu zkouãky a nenahrazujt jinp dokumenty (napĜ. sprivntho 
charakteru, certifikity, apod.), kterp jsou poåadoviny orginy stitntho odbornpho dozoru podle 
specifickêch pĜedpisĤ. 
Tento protokol nesmt bêt bez ptsemnpho souhlasu VÒBP-ZL reprodukovin jinak neå celê. 
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1.   Základní informace 
Zkouãky byly provedeny na zikladČ åidosti þ. S-708/2020 ze dne 9. 9. 2020 

Zkouãky jsou urþeny pro potĜeby objednavatele, vzorky materiilu dodal objednavatel pro laboratornt 
zkouãky dne 8. 9. 2020 v poþtu 8 ks. Vzorky byly zapsiny do Knihy vzorkĤ laboratoĜe pod þtsly 7568 ± 
7575. 

2.   Zkušební pĜedpisy, metody a postupy 
PĜi zkouãkich byly pouåity tyto normy a pĜedpisy: 
ýSN EN 149:2002+A1:2009, ýSN EN 149+A1 OPRAVA 1:2018 Ochrannp prostĜedky dêchactch 
orginĤ. Filtraþnt polomasky k ochranČ proti þistictm. Poåadavky, zkouãent, znaþent. 
 
Aktualizace metod 
Nebyla pouåita  

Odchylky a doplĖky ze zkušebních specifikací 
Nebyly uplatnČny. 

3.  Použité pĜístroje  
Zkuãebnt zaĜtzent pro stanovent dêchactch odporĤ INSPEC 
Rotametr Yokogawa P052 
Rotametr Yokogawa P161 
Manometr GDH 200-07 
VlhkomČr/Barometr GFTB 200 
Stopky JVD ST 80.2 
TeplomČr typ Centigrade 0,1 
PĜtstroj na zkouãent aerosolem NaCl fy MOORE�S typ 1100 
Generitor aerosolu NaCl typ 4000 
PĜtstroj na zkouãent filtrĤ aerosolem parafinovpho oleje LORENZ typ BIA 
Metrologické zajištČní 
Metrologickp zajiãtČnt pĜtstrojĤ je providČno v souladu s metrologickêm Ĝidem VÒBP-ZL. 

4.   Zkoušky 
Výsledky zkoušek 
Zkouãky byly provedeny v laboratoĜi ochrany dêchadel VÒBP-ZL. 

4.1 Urþení dýchacích odporĤ þl. 8.9 
Vdechovact odpor  

vzorek stav odpor v Pa 
pĜi 30 l/min pĜi 95 l/min 

7571 AR 46 128 
7572 AR 46 129 
7573 AR 45 124 

Poznimka: AR ± po dodint (As received) 
 
4.2 Stanovení prĤniku aerosolu þl. 8.11 
Zkouãka chloridem sodnêm 
4.2.1 Poþáteþnt prĤnik aerosolu NaCl ± mČĜeno pĜi 95 l/min 

vzorek stav prĤnik %  

7568 AR 0,99 
7569 AR 0,85 
7570 AR 0,80 
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Zkouãka paraftnovêm olejem 
4.2.2 Poþáteþnt prĤnik aerosolu paraftnového oleje ± mČĜeno pĜi 95 l/min 

vzorek stav prĤnik %  

7571 AR 3,5 
7572 AR 3,3 
7573 AR 3,3 

 
Požadavky na prĤnik filtraþního materiálu 
 Maximilnt poþiteþnt prĤnik zkuãebntho aerosolu 

TĜtda Zkouãka chloridem sodnêm 
95 l/min  

%  
max. 

Zkouãka paraftnovêm olejem  
95 l/min  

%  
max. 

FFP1  
FFP2  
FFP3 

20  
6  
1 

20  
6  
1 

 
Tabulka nejistot mČĜení 

Číslo zkoušky v protokolu Celková rozšíĜená relativní nejistota v % 
4.1 1,91 

4.2.1 4,16 
4.2.2 2,00 

 
Uvedenp nejistoty mČĜent jsou rozãtĜenou standardnt nejistotou, vypoþttanou na zikladČ smČrodatnp 
odchylky, kteri je vynisobena koeficientem k=2 (kterê zaruþuje interval spolehlivosti pĜibliånČ 95%). 
 
 
Protokol zpracoval: Ing. Lukiã ZavĜel 
 
_________________________________konec protokolu__________________________________ 
 
 
 


